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Volume final (mL) | Verniz(g) | Catalisador (g) | Thinner (g)

50 31,2 15,0 2,7
100 62,4 299 53
150 93,6 449 8,0
200 124,7 598 10,6
250 1559 74.8 13,3
300 1871 898 159
350 218,3 104,7 18,6
400 2495 197 21,3
450 280,7 134,6 239
500 3Nng 1496 26,6
550 3430 164,5 292
600 374,2 179,5 319
650 405,4 194,5 34,6
700 436,6 2094 372
750 4678 224.4 399
800 4990 2393 42,5
850 530,1 2543 45,2
900 561,3 2693 478
950 592,5 284,2 50,5
1000 623,7 2992 53,2
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Volume final (mL) | Verniz(g) | Catalisador (g) | Thinner (g)
50 297 14,0 49
100 594 28,0 97
150 891 42,0 14,6
200 18,8 56,0 195
250 148,5 70,0 24,4
300 178,2 84,0 29,2
350 2079 98,0 34,1
400 2376 12,0 390
450 2673 1259 439
500 2970 1399 48,7
550 326,7 1539 53,6
600 356,4 1679 58,5
650 386,1 1819 63,3
700 4158 1959 68,2
750 445,5 2099 73,1
800 475,2 2239 78,0
850 5049 2379 82,8
900 534.,6 2519 877
950 564.,3 2659 92,6
1000 594,0 2799 975
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Volume final (mL) | Verniz(g) | Catalisador (g) | Thinner (g)
50 28,1 13,4 6,8
100 56,2 269 13,6
150 84,3 40,3 20,4
200 12,4 53,8 272
250 140,5 672 34,1
300 168,6 80,7 409
350 196,7 94,1 477
400 224.8 1076 54,5
450 2529 1210 61,3
500 2810 1344 68,1
550 3091 1479 749
600 3372 161,3 81,7
650 365,3 174,8 88,5
700 3934 188,2 95,4
750 4215 201,7 102,2
800 4496 215,1 1090
850 4777 228,5 15,8
900 505,8 2420 122,6
950 5339 2554 1294
1000 562,0 2689 136,2
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Volume final (mL) | Verniz(g) | Catalisador (g) | Thinner (g)
50 26,7 13,0 89
100 53,5 26,1 177
150 80,2 391 26,6
200 1069 52,1 354
250 133,7 65,1 44,3
300 160,4 78,2 53,2
350 1871 91,2 62,0
400 213,8 104,2 709
450 240,6 173 797
500 2673 130,3 88,6
550 2940 143,3 975
600 320,8 156,3 106,3
650 3475 1694 15,2
700 374,2 182,4 124,0
750 4010 195,4 1329
800 4277 208,5 141,8
850 4544 221,5 150,6
900 4811 234,5 1595
950 5079 2475 168,3
1000 534.,6 260,6 1772
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Volume final (mL) | Verniz(g) | Catalisador (g) | Thinner (g)
50 25,5 12,2 10,3
100 51,0 24,4 20,6
150 76,4 36,6 309
200 1019 48,8 41,2
250 1274 609 51,5
300 1529 73,1 61,8
350 178,4 85,3 72,1
400 2039 975 82,4
450 2293 1097 92,7
500 254,8 1219 103,0
550 280,3 134,1 13,2
600 305,8 146,3 123,5
650 331,3 158,5 133,8
700 356,8 170,6 1441
750 382,2 182,8 154.,4
800 4077 195,0 164,7
850 4332 2072 1750
900 458,7 2194 185,3
950 4842 231,6 195,6
1000 5097 2438 2059




TINTAS

INDUTO PU HS 4.1

TROPA
DAPINTURA

AUTOMOTIVA

PURO ALTO SOLIDOS

APRovADO B

PORQUEM Bl
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GATALISADOR PARA
INDUTO DATROPA PUHS 4.1

INDUTO

DATROPA

PUHS 41

THINNER ANJOCARBON
POLIESTER/PU - TH3004

Volume final (mL) | Induto(g) | Catalisador (g) | Thinner (g)
50 58,5 6,5 49
100 1170 13,0 97
150 175,6 194 14,6
200 234,1 259 195
250 292,6 32,4 24,4
300 3511 389 29,2
350 4096 45,3 34,1
400 468,2 51,8 390
450 526,7 58,3 439
500 585,2 64,8 48,7
550 643,7 n3 53,6
600 702,2 777 58,5
650 760,8 84,2 63,3
700 8193 90,7 68,2
750 87178 972 73,1
800 936,3 103,7 78,0
850 994,8 10,1 82,8
900 10534 16,6 877
950 g 123,1 92,6
1000 170,4 1296 975




