o BOLETIM TECNICO
SELADOR EPOXI 4:1 REV. 03

AN|

Selador epoxi incolor bicomponente, desenvolvido para aplicagéo
sobre substratos como concreto, pisos cimenticios e revestimentos
cerdmicos esmaltados. Apresenta alto poder de penetragéo, -
promovendo excelente ancoragem e funcionando como ponte de . .

DESCRIQAO aderéncia entre a base e os sistemas de pintura subsequentes. "ANJO 1l

DO PRODUTO Sua formulagdo proporciona alta dureza, resisténcia & umidade e sofpared fmotsss o I
facilidade de aplicagéao, além de contribuir para a redugao do consumo
da tinta de acabamento.

Epéxi

Produto conforme a norma ABNT NBR 11702 —Tipo 4.1.1.8.

SISTEMA DE_ Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e
CLASSIFICACAO Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
UTILIZADO
RECOMENDAQ()ES SUPeI’fI(EIeS de conc.reto, pISF) e azulejo, servindo pjar.a selar e propiciar aderéncia antes da
aplicacao do revestimento final como: massas epoxi, argamassas reparadoras, acabamentos
DE USO . .
de baixa e alta espessura e autonivelantes.
PRINCIPAIS Resisténcia a Boa Resisténciaao | SELADOR EPOXI
ATRIBUTOS umidade aderéncia atrito 4:1
CORES Incolor

Acabamento Sélidos por Solidos por VoC Peso especifico
massa volume a 25°C
40%%2 39%:2 490 g/L 0,98 g/cm®
PROPRIEDADES . . .. Tipo de
BASICAS Ponto de fulgor | Validade comp.A | Validade comp. B Toxicidade ‘ embalagem
2,88L (comp. A)
38°C 36 meses 12 meses Consulte FDS 720 ml (comp.
B)
COMPOSIQAO Solventes, resina epdxi, aditivos
BASICA ‘ pox '

Essasinformacgdes representam o melhor de nosso conhecimento a época de sua publicagao. Lembramos que o bom resultado da aplicagdo dos produtos
depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparagéo da superficie e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-
se o direito de alterar essas especificagdes sem aviso prévio.
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Lixar: lixar a superficie, removendo as partes soltas e
promovendo na mesma uma maior aderéncia para o
produto que sera aplicado em seguida.

5 GUT S8 T W Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realizagio do seguinte procedimento:

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma
vassoura para remover a poeira da superficie e garantir
aderéncia do produto que sera aplicado sobre a

aplicado

excelente

Selar: O uso de fundos uniformiza a absor¢ao da
superficie, promove aderéncia, além de melhorar
significativamente o rendimento do produto que sera

Catalisar, induzir e diluir: Seguir a instrucdo
recomendada para que o produto possa oferecer
desempenho
rendimento, nivelamento e aplicagdo.

superficie.

Homogeneizar: A homogeneizagdo € necessaria para a
completa mistura de todos os componentes, bem
como a dispersdo dos pigmentos. Como o produto
estara parado em estoque, esta operacdo é
indispensdvel para que as caracteristicas se
mantenham inalteradas.

2
@

Aplicar: Seguir as recomendacdes de preparacdo de
superficie.
tais como: cobertura,

Quando necessario, é realizado para promover aderéncia em superficies lisas e densas. Aplicar solugdo de dcido muriatico

ATAQUE
QuiMico

diluido em agua (1:10), espalhando sobre a superficie limpa e seca. Deixar reagir por 5 a 10 minutos, mantendo a
superficie Umida e esfregando com vassoura de cerdas duras. Apds a efervescéncia, enxaguar abundantemente com agua
até remover todos os residuos. Pode ser necessario enxaguar até 3 vezes. Aguardar secagem completa antes da aplicagdo

do primer. A umidade da superficie devera estar abaixo de 10%.

TIPO DE SUPERFICIE

TRATAMENTO

Reboco e concreto poroso

A superficie deve estar totalmente curada (min. 28 dias), seca (umidade abaixo de 10%) e firme.
Realizar limpeza para remogao de p6, 6leo, graxa ou contaminantes. Eliminar partes soltas com
lixamento ou escova de ago e corrigir falhas com argamassa ou massa epoxi, lixando apés a
secagem. Superficies muito lisas devem ser lixadas para abrir poros. Aplicar uma deméao do
Selador Epoéxi, se necessario uma demao do Primer Epodxi.

(Consultar o tempo de secagem no Boletim Técnico de cada produto).

Cimento queimado e concreto polido

A superficie deve estar completamente curada (min. 28 dias), limpa, seca e isenta de
contaminantes. Por serem pouco porosas, € essencial promover ancoragem por meio de lixamento
abrasivo pesado ou ataque quimico (orientagdo acima da tabela), conforme viabilidade técnica.
Eliminar o pé do lixamento é essencial para garantir aderéncia. Em caso de alcalinidade elevada
(pH > 9), realizar neutralizagdo com solugéo acida (1:10), seguida de enxague e secagem. Aplicar
uma demao de Selador Epoxi para promover aderéncia e uniformizar absorgao antes da aplicagdo
do acabamento.

Piso ceramico esmaltado e azulejo

A superficie deve estar firmemente aderida, limpa, seca e livre de oleosidade. Realizar lixamento
mecénico intenso para remover o brilho e criar porosidade para ancoragem. Remover
completamente o p6 apds o lixamento. Verificar se ha pegas ocas ou mal fixadas e substituir se
necessario. Em areas Umidas, assegurar que os rejuntes estejam integros e secos. Aplicar uma
demao de Selador Epéxi antes da aplicagao do acabamento.
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Devem estar completamente curadas (min. 28 dias), firmes, secas e limpas. Remover poeira,
) residuos de argamassa, 6leos e particulas soltas com escovagao e lavagem. Corrigir trincas ou
Paredes de alvenaria falhas com argamassa ou massa de reparo, lixando apds a secagem. . Caso deseje aplicar
massa, obrigatoriamente aplicar Massa Acrilica Anjo. Superficies muito absorventes devem ser
seladas com Selador Epdxi e Primer Epdxi antes da aplicagdo do acabamento epoxi, garantindo

aderéncia e uniformidade na absorgéo.

CONDIGOES TECNICAS DE PISO

Para garantir aderéncia, durabilidade e desempenho do sistema de pintura em pisos de concreto, observar as seguintes condigdes
técnicas:

. Substrato: Piso de concreto com resisténcia minima de 30 MPa e cura completa de no minimo 28 dias.

. Porosidade e rugosidade: A superficie deve apresentar textura porosa e rugosa. Pisos muito lisos ou densos dificultam a
penetracéo do selador e a ancoragem do revestimento.

. Endurecedores de superficie: Pisos que receberam tratamento com endurecedores quimicos a base de silicato de sdédio,
potassio ou litio apresentam significativa perda de aderéncia para tintas e seladores. Isso ocorre devido a formagao de uma
barreira densificada e impermeavel, reduzindo a ancoragem mecanica.

Importante para esses casos:

. O lixamento minimo recomendado é de 3 mm de profundidade.
. Em casos criticos, recomenda-se remogao integral da camada tratada por meio de lixamento profundo.

A preparagédo adequada da superficie é determinante para o sucesso da aplicagdo. Recomenda-se seguir rigorosamente as etapas abaixo:
1) Verificago inicial:

. Confirmar se ha aplicagao prévia de endurecedor de superficie.
. Avaliar se o concreto apresenta baixa rugosidade ou aparéncia vitrificada.
2) Lixamento mecéanico:

. Para pisos sem endurecedor: lixamento leve com lixa grana 50#.
. Para pisos com endurecedor: Executar desbaste agressivo com remogao minima de 3 mm. Utilizar politrizindustrial ou fresadora
com controle de profundidade.
3) Limpeza quimica:

. Aplicar solugéo de acido muriatico a 10% para abertura dos poros.
. Enxaguar com agua limpa e deixar secar totalmente.
4) Remogéo de residuos

. Utilizar aspiracao industrial para eliminagéo de pé e particulas soltas.
5) Area de teste recomendada

. Em areas onde ndo se conhece o histdrico do piso, ou mesmo como medida preventiva de controle de qualidade, recomenda-
se a preparagao da superficie e aplicagdo do sistema (selador + tinta) em uma area de 2 m” para validagcdo da aderéncia e
compatibilidade.
. A area de teste deve ser avaliada ap6s a cura para identificagao de possiveis falhas de ancoragem, desplacamento ou bolhas.
6) Teste de aderéncia (pull-off)

. Recomendado para superficies criticas ou pisos com histérico de tratamento quimico.

Observagao Importante: A presenga de endurecedores de superficie é incompativel com a aplicagéo de tinta e selador sem tratamento

profundo prévio. Nao seguir estas recomendagdes compromete a durabilidade do sistema e pode gerar desplacamento precoce da tinta.

Revisédo: Agosto de 2025



o

NUMERO DE

DEMAOS

RECOMENDADAS

1a2

ESPESSURAPOR  RENDIMENTO CATALISE E
DEMAO TEORICO DILUIGAO
Espessura de Até 50 m* Catalisar 4
pelicula imida: acabados/3,6L partes de

componente A
com 1 parte de
componente B.

75a100 pm X
Obs.: pode variar
Espessura de conforme as

pelicula seca: condigées e
25a30pum porosidade da Pronto para uso.
superficie

TEMPERATURA
(25°C)

Ao Toque: 2 horas
Manuseio: 5 horas

Repintura: 16 a 24
horas

Cura total: 7 dias

Consideragdes: Se o limite maximo indicado para repintura for ultrapassado sera
necessario lixar a superficie. Condicao de Umidade Relativa do ar: 55 a 80%. O tempo de
vida util da mistura é varidvel com a temperatura (temperaturas altas - pot-life baixo,
temperaturas baixas pot-life alto), por isso recomendamos manter o material catalisado
em ambientes cobertos evitando sol incidente direto no produto. Quando isto néo for
possivel, atentar para a quantidade catalisada, diminuindo o maximo que puder no
volume preparado. Por se tratar de um produto de cura por reagédo quimica, € normal sua
cura ser retardada em temperaturas baixas. Deve-se garantir uma temperatura minima
de 15 °C durante sua cura. Nado limpar com pano seco ou material abrasivo pois podera

ocorrer o fosqueamento da superficie.

METODO DE APLICAGAO:

Trincha/Pincel — Retoques e demais acabamentos onde o rolo ndo consegue alcangar.

Rolo de la de carneiro de pelo baixo - (necessita de deméaos adicionais para atingir a espessura
desejada)

Rolo de la sintética antigota— 10 mm.

Pistola convencional

APLICACAO
e Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura méaxima de 40°C.
RECOMENDAQAO e Produto quando.aplicado emana vapores que dt.evem ser evitados <?0m o uso correto de EPIs, como
mascaras e respiradores, mantendo uma boa ventilagdo durante a aplicagéao.
DE SEGURANCA e Evite contato com a pele utilizando luvas, 6culos, roupas adequadas, cremes protetores etc.

e Manter longe do contato de criangas e animais.

e Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilizagdo do nosso sistema de
pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instrugdes contidas na
embalagem ou no boletim técnico.

e Nao guardar o produto diluido. Nao utilizar lotes diferentes para fazer continuagao de pinturas, podera
haver mudancga na tonalidade, bem como no acabamento.

e O rendimento do produto depende do tipo de superficie e do sistema de pintura a ser realizado, da
espessura aplicada, método e técnica de aplicagdo, tipo e rugosidade do substrato e condigdes
ambientais, etc.

e Normalmente com 2 ou 3 demaos se consegue 6timo resultado, mas, dependendo da porosidade do piso,
a cor escolhida ou estado do piso, pode ser que seja preciso mais demaos.

OBSERVAQ6ES e Osvalores encontrados para os ensaios de peso especifico e secagem (com a espessura especificada) foi

obtido em laboratério a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os
valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instrugdes contidas neste boletim sdo baseadas em nossa experiéncia e conhecimento técnico,
entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de
superficie, aplicagéo, condigdes de trabalho etc.

O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovagéo prévia da Anjo pode afetar o desempenho
do produto e anular a garantia.

Nao assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso
das informagdes contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim estad sujeito a
alteragdes, sem aviso prévio.
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A Ficha de Dados de Seguranga deste produto quimico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br
TELEFONE DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Informagao e Assisténcia Toxicoldgica de Santa

OUTRAS - Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto

INFORMACOES em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

IN Dl’JSTRIA Fabricado por ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA. AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCricitima - SC - 88818-800 Tel +55 48
3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Quimico Responsavel: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 -

BRASILEIRA

www.anjo.com.br
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SAC

Servico de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 77777

sac@anjo.com.br
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